
品名         Commodity: Cu

报告编号   Report No: 20210113-1

测试日期    Test Date: 2021-1-13

参照标准   Standard: GB/T 5231-2012/TU2

牌号           Mark: T2
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检验人员： 检验日期：

Edited Date

批准人员： 批准日期：

Checked Date

检验报告Test Certificate

检验项目
Item

规范要求
Requirements

公差
Tolerance

铜成分
Cu Chemical

99.90% Min.

Max.

2021.01.13姜华

2021.01.13兰武克

铅成分
Pb Chemical

Max.

硫成分
S Chemical

Max.

0.002%

铁成分
Fe Chemical

Max.

0.004%

0.003%

0.004%

磷成分
P Chemical

合格 不合格 


